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BAUTECH RAPFLEX 10 ( )
O PRODUTO
E uma argamassa de reparo com agregados
(microconcreto) pronto para uso, isento de cloretos, a ¥ E
base de cimento, areia, agregados selecionados, § g
aditivos e fibras. Indicado para reparos em pisos § Mﬁmﬂ E
industriais com espessura minima de 5 cm. j T )
e Reparos rdpidos em pisos de concreto em
industrias e rodovias. Permite a liberagio em
servico para trdfego de veiculos em apenas 2 _
horas. EMBALAGEM 25k
e  Fixagdo de mdquinas e equipamentos, permitindo VADITIVORN > 3 litros
paradas de manutencgdo extremamente rdpidas. NCENSIDAGERNIN 2.250 kg/m?
®  Recuperagdo de bordas de juntas de dilatagdo em 112,5kg/5 cm de
pontes e viadutos. _ espessura/ m?
e Execugdo de reparos em concretos de dreas _ 0a2,5mm
industriais sujeitas a preseng¢a de dcidos (pH > 3,5),
gorduras, dleos, sulfatos e produtos de limpeza. _
e Reparos em pisos e paredes de cdmaras _ 1,3
frigorfficas RGRANITORMM 0.5 o 0.5
- . RVIDROWSN 1,0
CONCRETO 25430
e Fdcil aplicagdo. _
e Altas resisténcias iniciais apos 2 horas. _ 5°C / 20°C/30°C
e Altas resisténcias mecdnicas finais. _ 60 40 20
e FElevada resisténcia a agentes agressivos. 24 meses a partir
e Amplo limite de uso em temperaturas de (— 15° a Sl Gl
e Pouca sensibilidade a baixas temperaturas. AS J
e  Retrag¢do compensada.
e  Excelente resisténcia ao ciclo gelo/desgelo.
e Liberagdo para pintura em apenas 24 horas.
[ )
RESISTENCIAS MECANICAS (Mpa)
_ 2 horas 6 Horas 24 Horas 7 Dias 28 dias
_ 20 Mpa 35 Mpa 40 Mpa >50 Mpa >50 Mpa
DIRACAOINAFIEXAON 2,5 MPa 3,1 Mpa 4,0 Mpa >4,5 Mpa >5,5 Mpa
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PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO
. Todo substrato deve estar estruturalmente sdo, e Misturar cada saco de 25kg de RAPFLEX 10 com 2,8
sélido, rugoso, limpo e livre de qualquer litros de “aditivo RAPFLEX 10”. Especialmente
substdncia que possa evitar ou reduzir a adeséo. desenvolvido para aumentar a aderéncia em

O concreto deve ter no minimo 7 dias. substratos antigos.

. Quebrar o substrato até atingir um concreto de e O tempo de mistura em betoneiras deverd ser de 3 a 4
boa resisténcia, profundidade minima de 5cm minutos.
deixando as bordas verticais; remover por meios e Misturas manuais, utilizar um saco e uma bombona de
mecdnicos, a nata superficial do concreto da base aditivo por vez, misturando energicamente.
até encontrar brita. e Ndo utilizar quantidades inferiores a um saco.

. Todos os tipos de concreto do substrato deverdo
ser lavados com dgua. Retirar o excesso de dgua
(soprar) no momento da aplicagdo.

. Com auxilio de um equipamento de corte de
concreto, recortar ao redor do reparo no formato
mais retangular possivel.

. Em cémaras frigorificas ou locais com
temperaturas abaixo de zero, é necessdrio o
aquecimento da base com um macarico, iniciar o
aquecimento da base onde serd aplicado o
produto, aquecendo também as paredes a cerca
de até 10cm do piso periférico a drea do reparo
(bordas), para que a temperatura do piso ndo
interfira na reag¢do do produto prejudicando a
aderéncia. Apenas no final desta etapa, pode-se ‘
proceder o preparo do produto.

. Tempo de utilizagGo da mistura: 30 minutos a 20°C ou 15 minutos a 30°C.

. Com auxilio de uma colher de pedreiro, preencher o local do reparo e dar acabamento com desempenadeira
metdlica.

. Recomenda-se o adensamento do BAUTECH RAPFLEX 10 com um vibrador ou um soquete no caso de dreas
inferiores a 1 m2 Para manter as propriedades mecénicas do material.

. O acabamento poderd ser manual ou por meio mecdnicos (disco ou helicopteros).

APLICAC@ES ESPECIAIS

Em uso de cdmaras frigorificas ou em locais com temperaturas abaixo de zero, a quantidade de dgua de 2,5 litros deverad
ser aquecida. Para mistura, a temperatura da dgua deverd estar entre 45 e 50°C. Reservar 300 ml de dgua fria para uso
em caso de uma reagdo de secagem mais rdpida durante a mistura. Apds dar acabamento liso ao concreto, manter o
magarico com a chama em posicdo horizontal a uma distdncia de cerca de 10cm acima do concreto umido (aquecendo
toda a drea sobre o reparo) por cerca de 10 a 15 minutos até que a dgua superficial do concreto comece a secar (o
concreto perde o brilho). Imediatamente apds retirar o magarico, cobrir o reparo com o isopor e a lona por um periodo
minimo de 6 horas. Preferencialmente 24 horas.

CURA
Manter a superficie protegida por molhagem, pldsticos, sacos de aniagem ou utilizagdo de agente de cura quimica, logo
apds o inicio de pega e por tempo ndo inferior a 2 horas.
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PRECAUGOES

Manter a embalagem sempre fechada, quando néo
estiver em uso.

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade
que ndo o condicionamento do produto.

Armazenar a embalagem original em local seco,
ventilado e longe de fontes de calor.

Manter fora do alcance de criangas e animais.
Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente
ventilado até a secagem.

E recomenddvel o uso de EPI’s (equipamento de
protegdo individual) como luvas, botas e dculos de
protegdo.

Em caso de contato com pele e olhos, lave com dgua
potdvel e corrente por 45 minutos. Se ingerido, ndo
provoque vémito. Em ambos os casos, consulte
imediatamente um médico e leve a embalagem.
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GARANTIA

As informagdes aqui contidas sdo respaldadas por testes,
andlises e conhecimento técnico. Medidas de valores e
resultados podem oscilar devido a particularidades de
ambiente e/ou utilizagéo do produto, que ndo séo de
responsabilidade do fabricante. Ndo hd outras garantias
expressas ou implicitas. Nenhum agente, vendedor,
distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender,
alterar ou renunciar a estas provisoes.

LIMITACOES

e Ndo adicionar cimento Portland ou agregados.
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